L3 -Příloha 1

Soubor formulářů NM 10


ZKOUŠENÍ  OCELI

1.Určení průřezové plochy

délka
hmotnost
průřezová plocha

(m(
(kg(
(m2(

0.669
0.5174
0.000098521

2. Vlastnosti stanovené tahovou zkouškou

Pevnost v tlaku Rt
Mez kluzu Ry
Tažnost  (
Stažnost (

(MPa(
(MPa(
(%(
(%(

377.58447
254.768
26,364
76.754

3. Zatřídění oceli

Posuzované kriterium
Jednotka
Vypočtená  hodnota
Požadavek normy

Pevnost v tlaku Rt
(MPa(
377.585


363

Mez kluzu Ry
(MPa(
254.768
245

Tažnost  (
(%(
26.364
18

Předpokládaná třída oceli :
10 245 K
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Příloha : Pracovní diagram oceli

Výpočty :
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