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Soubor formulářů NM 10

CHEMICKÁ ANALÝZA
1. Zadané hodnoty

Cement


Navážka cementu             
3.245g

V analyzovaném cementu bylo nalezeno :                   (%(

oxid hlinitý        Al2O3
5.03

oxid sírový         SO2

1.47

oxid železitý       Fe2O3

3.24

oxid křemičitý    SiO2

23.63

Získáno titrací chelatonem :

na murexid  ( stanovení CaO )                        (cm3(
14.4

na erichromčerň ( stanovení MgO )                (cm3(
15.5

Podzemní voda


Ze 100 cm3 podzemní vody bylo při zkoušce s chloridem barnatým získáno síranu barnatého     (mg(
141.4

2.Chemické a mineralogické složení

Cement

chemické složení :                                                        (%(

Obsah CaO 
62.22

Obsah MgO 
3.42

mineralogické složení :                                                  (%(

Obsah C3 A
trikalciumaluminát
7.8539

Obsah C4AF
celit, tetrakalciumaluminátferit
9.85

Obsah C3S
alit, trikalciumsilikát
35.21

Obsah C2S
belit, dikalciumsilikát
41.41

Podzemní voda


Obsah SO42-                                         ( mg.l-1(                                 (%(
582.568

3. Závěry : 

