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Soubor formulářů NM 10


PÓROBETON -KONTROLA SHODY


Značka pórobetonu, udávaná výrobnou :             P3 - 580


Objemová hmotnost
Pevnost v tlaku


vztah
hodnota
vztah
hodnota

Počet zkušebních sad
                                             n  = 120

Průměr
          1

(d =  ( ( (d,i
          n
540.675
          1

Rc =  ( ( Rc,i

          n
3.0233

Směrodatná odchylka
           1

s( =( ( ( ((d,i- (d)2
           n
14,8667
          1

sR=( (( (Rc,i-Rc)2
          n
0.5924

Koef. jednostranné toleranční meze
                                             k  = 1.64

Zaručená hodnota
(d,d = (d + k1 x s(
565.06
Rc,d = Rc - k1 x sR
2.052

Podmínky shody
(d,d((((((d,g
Rc,d (( (Rc,g

Hodnocení
Vyhovuje
Nevyhovuje

Celkové hodnocení
Nevyhovuje

